Resultaten analyse vernismonsters (Oranjezaal) (juli 1997)
Gisela van der Doelen, Klaas Jan van den Berg en Jaap Boon
FOM Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica, Amsterdam

Op 1 april 1997 zijn een aantal vernismonsters genomen van het schilderij “Deel van
de triomfstoet met gevangenen, meegevoerde oorlogsbuit” van Pieter de Grebber uit
de Oranjezaal (Huis ten Bosch) (schilderij no. 24). Dit schilderij bevindt zich in een
interessante positie, namelijk direct naast het raam, zodat het zonlicht direct op het
schilderij valt. Het linkergedeelte van het schilderij valt voor een klein deel onder een
gordijn, zodat het voor het zonlicht beschermd is. Het aan de zon blootgestelde vernis
was op het oog duidelijk gekrepeert, terwijl het vernis onder het gordijn nog in goede
staat was. Een aantal vernismonsters zijn met behulp van watten en aceton verwijderd,
om te onderzoeken of de mate van degradatie ook in de chemische compositie
zichtbaar is. Tevens is het van belang voor de restaurator om de compositie van de
vernislaag/vernislagen te weten. Onder de lijst waren twee typen vernislagen te
onderscheiden: een matte vernislaag met daarboven een glanzende vernislaag. Van
deze twee vernislagen zijn ook schraapsels genomen ten behoeve van analyse. Alle
vernismonsters zijn geanalyseerd met behulp van Direct Temperature-resolved Mass
Spectrometry (DTMS) (16 eV). Deze fingerprinting techniek geeft naast informatie
over de chemische compositie ook informatie over de mobiele en polymere fracties
van de monsters.

Resultaten betreffende compositie van het vernis:

In het merendeel van de vernismonsters (die genomen zijn m.b.v. watten, zodat een
onderscheid tussen de mogelijke verschillende vernislagen niet mogelijk is) werd een
triterpenoid vernis als hoofdbestanddeel aangetroffen. Met GCMS moet nog nader
bepaald worden of dit dammar of mastiek is (of een combinatie van deze twee). Op dit
moment is de hypothese is dat het voornamelijk dammar is. In de meeste monsters
worden ook kleinere hoeveelheden van diterpenoiden (Conifer resin) en ricinusolie
aangetroffen. Tevens bevatten bepaalde monsters in meer of mindere mate een tot nu
toe onbekende verbinding, welke nog met GCMS geanalyseerd zal worden (zie fig. 1).
Volgens Klaas Jan van den Berg zouden we hier te maken kunnen hebben met
diterpenoiden zoals sandarac of copal.

De schraapsels van de matte vernislaag (onderste laag) bleken voornamelijk
triterpenoid (waarschijnlijk mastiek; GCMS zou hierover uitsluitsel geven, maar
daarvoor is meer monster nodig) en diterpenoid (Conifer resin) materiaal te bevatten
(zie fig. 2). Het schraapsel van de glanzende bovenlaag bevatte hoofdzakelijk
triterpenoid materiaal, hoogstwaarschijnlijk dammar (zie fig. 3).

Resultaten betreffende de degradatie van het vernis door het zonlicht:

Deze vraag moet nog in detail onderzocht worden, maar het bleek reeds uit de DTMS
resultaten dat de vernismonsters die aan het zonlicht blootgesteld waren in hoge mate
gepolymeriseerd zijn (zie fig. 4). De vernismonsters die door het gordijn beschermd
waren vertonen een veel lagere graad van polymerisatie (zie fig. 5). Reeds bij de
monstername bleek dat de vernislaag die aan het zonlicht was blootgesteld veel
moeilijker te verwijderen was dan de vernislaag die door de gordijnen beschermd was.
Met GCMS (gebruik makend van een interne standaard) zullen deze monsters nog
verder onderzocht worden.
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